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1. OBIJETO Y CAMPO DE APLICACION

El objeto de este documento es establecer las reglas para definir el alcance de acreditacidon por grupos de
productos del Organismo de Control (en adelante, OC) que se acredita para actuar en el ambito de los
Reglamentos de Productos Industriales. Este documento es solamente aplicable a algunos reglamentos de
productos industriales, que por su naturaleza permiten la agrupacion de los productos a los que afectan, en
grupos para los que se presupone una competencia técnica similar, ya sea por funcionalidad, tecnologias
involucradas o incluso mercados comunes.

ENAC realizara un analisis de los productos y si es de aplicacion, definird los grupos de productos para el
reglamento determinado, incluyéndolos en el Anexo correspondiente, y cuando proceda también se incluiran,
los requisitos especificos aplicables a los productos pertenecientes al reglamento en cuestion.

Asi mismo se establecen las reglas para que el OC, bajo determinados condicionantes, realice las evaluaciones
para aquellos productos pertenecientes a un grupo que se encuentra acreditado y en los que no ha actuado
previamente, garantizado la confianza necesaria sin necesidad de una evaluacién previa especifica por parte de
ENAC.

También se establece por parte de ENAC el proceso de evaluacion general y cuando proceda, aquellos requisitos
especificos que apliquen a los productos pertenecientes a un determinado reglamento de producto industrial.

El presente procedimiento complementa al Procedimiento de Acreditacion y al CGA-ENAC-OCP.
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Los requisitos establecidos en este documento son de caracter general y pueden ser complementados o
precisados por otros técnicos especificos para determinados tipos de evaluacidn recogidos y publicados por
ENAC.

En determinados casos, cuando las caracteristicas de ciertas actividades de evaluacién o de los nuevos
documentos normativos asi lo aconsejan, o en actividades novedosas donde la experiencia en acreditacién es
escasa, ENAC puede limitar la aplicacion del presente procedimiento.

Si el OC solicita la acreditacion Unicamente para un producto o productos especificos dentro de un grupo no sera
de aplicacién lo establecido en este documento.

No obstante, en el caso del Reglamento de Productos de Construccion (UE) n2 305/2011, la acreditacion se
concede exclusivamente para grupos completos (véase anexo 1)

2. DEFINICIONES

Grupos de Productos: Conjunto de productos para los que se presupone una competencia técnica similar, ya sea
por funcionalidad, tecnologias involucradas o incluso mercados comunes. En los Anexos se incluyen los grupos
establecidos por ENAC, asi como cuando proceda, los requisitos especificos, que apliquen a los productos
pertenecientes a un determinado reglamento de producto industrial.

3. SISTEMATICA DE EVALUACION PARA AQUELLOS PRODUCTOS PERTENECIENTES A UN GRUPO QUE SE
ENCUENTRA ACREDITADO Y EN LOS QUE NO SE HA ACTUADO

El OC debe extender y adaptar su sistematica de evaluacidn considerando la complejidad de los grupos en los
que esta acreditado, de manera que asegure la confianza de su capacidad técnica para realizar las evaluaciones
de los productos en los que el OC no dispone auln de actividad. La sistematica de evaluacion debera ser conforme
con los requisitos indicados a continuacién:

a) ElOCidentificard para cada grupo de productos, a una persona (o personas), técnicamente competentes, y
a la que asignard la responsabilidad de asegurar que se lleva a cabo todo lo descrito en este documento.
Cualquier cambio en estas personas claves debe ser comunicado a ENAC de acuerdo con lo establecido en
el Procedimiento de Acreditacion y NT-72.

b) El OC establecerd un procedimiento documentado de actuacidn, que describa las actividades planificadas
que va a llevar a cabo antes de la evaluacién de productos en los que no haya trabajado previamente. Dicho
procedimiento garantizara que, como minimo, el OC:

e seasegurade disponer de los medios necesarios para la realizacion de la evaluacién (p.ej.: laboratorios
acreditados por ENAC),
e seasegura de disponer de personal adecuadamente cualificado para la realizacién de la evaluacidn,

e desarrollay aprueba los procedimientos de evaluacidn para los productos del grupo correspondiente,

e realiza las actividades de supervision “in situ” especificas.

2/4



c)

e)

f)

Organismos de Control de Reglamentos de Productos Industriales:

)
EE%Q%C Acreditacion por Grupos de Productos
Entidad Nacional de Acreditacion
NT-42 Rev.21 Noviembre 2022 Serie 13

El procedimiento para la gestidn de solicitudes, ofertas y contratos debe contemplar las peculiaridades que
se desprenden de este tipo de alcance de acreditacion. En especial debe asegurar que, en aquellos casos en
los que el OC no haya trabajado previamente para los productos solicitados, informard a su cliente de:

. gue no podra actuar como OC en tanto en cuanto no realice de forma satisfactoria las actividades
establecidas en el apartado b),
. las implicaciones (p.ej. en plazos, precios, etc.) de su solicitud.

El OC mantendra registros, que evidencien las actividades realizadas para el inicio de las evaluaciones de los
productos, pertenecientes a un grupo acreditado, en los que el OC no era activo.

Los registros deben ser completos de manera que permitan que durante las auditorias (tanto internas como
externas) se pueda evaluar el proceso seguido y la decisién tomada.

Asi mismo los registros deben evidenciar que todas las acciones establecidas previas al inicio de las
actividades de evaluacion de productos en los que el OC no era activo han sido efectivamente realizadas
antes de la emision de los informes, certificados, etc., como OC.

Las auditorias internas deben incluir el sistema implantado para controlar el cumplimiento con los requisitos
establecidos en este procedimiento, los registros de su implantacion y su eficacia.

La revision por la direccion debe incluir la idoneidad y efectividad del sistema establecido para controlar las
nuevas actividades de evaluacion que se realizan para los productos, dentro de los grupos en los que el OC
esta acreditado.

PROCESO GENERAL DE EVALUACION

4.1. Solicitud inicial y ampliaciones de grupos de productos

Se solicitara la acreditacion para grupos de productos, para lo cual, el OC debera haber realizado al menos
una evaluacién completa, es decir incluyendo la correspondiente etapa de decisién, para cada producto en
el que esta trabajando o en el que se va a iniciar las actividades.

El OC debera cumplimentar el formulario de solicitud correspondiente (para ello se utilizara la informacion
incluida en los anexos del presente documento), indicando en el Alcance de Acreditacion el Grupo de
productos solicitado, los productos que pertenecen a dichos grupos y segun proceda, las normas
correspondientes para cada producto, y se aportara toda la documentacién requerida en la solicitud.

Con la solicitud la entidad debera presentar:

e el procedimiento documentado de actuacién mencionado en el apartado b) del punto 3,

e |os procedimientos de evaluacidn de los productos en los que esta trabajando o va a iniciar sus
actividades de evaluacion,

e un listado de productos evaluados y los expedientes asociados.

ENAC realizara los estudios de documentacion de los productos donde el OC estd trabajando o va a iniciar

actividades de evaluacién. Finalizados dichos estudios, se procederd a realizar la auditoria y, por lo general,
una visita de acompafiamiento por cada grupo de productos solicitado.
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4.2, Mantenimiento de la acreditacion

El OC al menos cuatro meses antes de la fecha prevista para el seguimiento deberd enviar a ENAC, la
informacién de aquellos nuevos productos, dentro de un grupo, en los que el OC ha iniciado actividades
desde la anterior evaluacién de ENAC para poder organizar y preparar adecuadamente la evaluacion.

Durante las auditorias de seguimiento ENAC comprobard la implantacion y eficacia del control establecido
por el OC para la evaluacién de los productos pertenecientes a los grupos. El OC debe evidenciar que
mantiene su competencia técnica y que cumple los requisitos establecidos en este documento. La
evaluacion se realizara por muestreo de los productos de los grupos en los que la entidad esta trabajando,
de manera que en el ciclo de reevaluacion, se evalien todos los grupos. La seleccién de la muestra tendra
en cuenta el nivel de complejidad de los productos, nivel de actividad del OC, etc.

Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido en el procedimiento de acreditacién, en funcién de la naturaleza,
implicaciones y gravedad de los posibles incumplimientos detectados relativos a los productos y en lo que
respecta a la acreditacién por grupos de productos, ENAC podra decidir modificar el alcance eliminando de
éste productos y limitdndolo Unicamente a aquellos en los que se demuestre competencia técnica, con lo
cual en este caso, ya no sera de aplicacion el presente documento.

La edicion en vigor de este documento estd disponible en www.enac.es. Las organizaciones acreditadas deben asegurarse de que
disponen de la edicion actualizada.

Puede enviar a ENAC sus puntos de vista y comentarios en relacion con este documento, asi como sus propuestas de cambio o de
mejora para futuras ediciones, en la siguiente direccion (calidad@enac.es) indicando en el asunto el cédigo del documento.
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ANEXO I: REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION (UE) N2 305/2011: REQUISITOS ESPECIFICOS Y
GRUPOS DE PRODUCTOS PARA LOS SISTEMAS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 1, 1+ Y 2+ DE LOS
PRODUCTOS Y NORMAS ARMONIZADAS PUBLICADAS EN DISPOSICIONES DEL D.O.U.E Y DEL B.O.E.

(Este anexo ha sido elaborado por ENAC siguiendo las directrices del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio)

La acreditacion en este Reglamento se concede exclusivamente para grupos completos. Cada vez que la Comisién
Europea comunique nuevas normas en el marco de la aplicacidn de este Reglamento ENAC actualizard los grupos
correspondientes y lo comunicara a los OC acreditados que deberan iniciar, de manera inmediata, el proceso
descrito en el apartado 3 de este documento. Transcurridos tres meses desde una actualizacién de normas ENAC
podra solicitar a cualquier OC acreditado evidencias de la aplicacién de dicho proceso.

Cuando el OC se encuentre acreditado en un grupo de productos-normas para el sistema de evaluacion de la
conformidad 1, y para todos o algunos de los productos-normas de dicho grupo se contemple también la
posibilidad de evaluacién con el sistema 2+, se podra solicitar la ampliacion para el grupo de productos
correspondiente del sistema 2+ donde estan incluidas dichas normas. ENAC decidira el proceso de evaluacién a
seguir segun el caso (estudio de documentacién, auditoria, visitas de acompafiamiento, etc.).

SISTEMA 1 y 1+

SEVCP
PRODUCTO-REFERENCIA NORMA ()

1) Columnas y baculos de alumbrado
EN 40-4:2005
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y bdaculos de alumbrado de hormigén 1
armado y hormigdn pretensado.
EN 40-4:2005/AC:2007
EN 40-5:2002

1
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero.
EN 40-6:2002

1
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio.
EN 40-7:2002
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales 1
compuestos poliméricos reforzados con fibra.
2) Sistemas de deteccion, alarma, proteccion, lucha y control de incendios. Sistemas de control de humos y
calor
EN 54-2:1997
Sistemas de deteccidn y de alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicacién. 1
EN 54-2:1997/A1:2006
EN 54-2:1997/AC:1999
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PRODUCTO-REFERENCIA NORMA w

EN 54-3:2001

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos
acusticos. 1

EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006

EN 54-4:1997
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentacién.

EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006

EN 54-5:2017+A1:2018

Sistemas de deteccidn y alarmas de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores de calor puntuales.

EN 54-7:2018

Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales de humo que 1
funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o ionizacion.

EN 54-10:2002
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. 1
EN 54-10:2002/A1:2005

EN 54-11:2001
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 1
EN 54-11: 2001/A1:2005

EN 54-12:2015

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de linea que utilizan 1
un haz éptico de luz.

EN 54-16:2008

1
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores.
EN 54-17:2005
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. 1

EN 54-17:2005/AC:2007

EN 54-18:2005
Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. 1
EN 54-18:2005/AC:2007

EN 54-20:2006
Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiracion de humos. 1
EN 54-20:2006/AC:2008

EN 54-21:2006

Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisién de alarmas y avisos de fallo.
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PRODUCTO-REFERENCIA NORMA w
EN 54-23:2010
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de incendio — Dispositivos de 1
alarma visual.
EN 54-24:2008
Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. 1
Altavoces.
EN 54-25:2008
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. 1
EN 54-25:2008/AC:2012
EN 671-1:2012
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio 1
equipadas con mangueras semirrigidas
EN 671-2:2012
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio 1
equipadas con mangueras planas.
EN 12094-1:2003
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. 1
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo.
EN 12094-2:200
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. 1
Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo.
EN 12094-3:2003
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. 1
Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro.
EN 12094-4:2004
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. 1
Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y
sus actuadores.
EN 12094-5:2006
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidn mediante agentes gaseosos. 1
Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presidn y sus actuadores para
sistemas de CO;
EN 12094-6:2006
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. 1
Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO;
EN 12094-7:2000
Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. 1
Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO,
EN 12094-7:2000/A1:2005
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PRODUCTO-REFERENCIA NORMA )
EN 12094-8:2006
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. 1
Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores.
EN 12094-9:2003
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidn mediante agentes gaseosos. 1
Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios.
EN 12094-10:2003
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes 1
gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manémetros.
EN 12094-11:2003
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. 1
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje.
EN 12094-12:2003
Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. 1
Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma.
EN 12094-13:2001
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidn mediante agentes gaseosos. 1
Partel3: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de retencidn y valvulas antirretorno.
EN 12094-13:2001/AC:2002
EN 12101-1: 2005
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 1
Requisitos y métodos de ensayo.
EN 12101-1:2005/A1:2006
EN 12101-2:2003
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccidon natural 1
de extraccion de humos y calor.
EN 12101-3:2015
Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificacion para aireadores mecanicos de control de humo y 1
calor (Ventiladores).
EN 12101-6:200 5

1

Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presién diferencial. Equipos.
EN 12101-7:2011
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciones 1
de conductos de humos.
EN 12101-8:2011 1
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas de control de humos.
EN 12101-10:2005
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Equipos de alimentacidn de energia. 1
EN 12101-10:2005/AC:2007
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EN 12259-1:1999+A1:2001

Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automaticos. 1

EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004
EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

EN 12259-2:1999

Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo.

EN 12259-2: 1999/AC:2002
EN 12259-2:1999/A1: 2001
EN 12259-2:1999/A2:2005

EN 12259-3:2000

Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca. 1

EN 12259-3:2000/A1:2001
EN 12259-3:2000/A2:2005

EN 12259-4:2000

Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecanicas.

EN 12259-4:2000/A1:2001

EN 12259-5:2002

Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 1
rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua.

EN 14339:2005

Hidrantes contra incendio bajo tierra.

EN 14384:2005

Hidrantes de columna.

EN 14604:2005
Alarmas de humo auténomas. 1
EN 14604:2005 /AC:2008

EN 15650:2010

Ventilacion de edificios. Compuertas cortafuegos.

EN 16034:2014

Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, 1
caracteristicas de prestacion. Caracteristicas de resistencia al fuego y/o control de humo.

EN 50575:2014

Cables de energia, control y comunicacién. Cables para aplicaciones generales en construccidn sujetos a
requisitos de reaccién al fuego. 1+

EN 50575:2014/A1:2016
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3) Herrajes para edificacion / Ventanas / puertas y Fachadas ligeras

EN 179:2008

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas 1

de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 1125:2008

Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra 1
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 11541996

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

EN 1154:1996/A1:2002

EN 1155:1997

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo. 1

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
EN 1155:1997/A1:2002

EN 1158:1997

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 1158: 1997/A1:2002/AC:2006

EN 1158: 1997/A1:2002

EN 1935:2002
Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo 1
EN 1935:2002/AC:2003

EN 12209:2003

Herrajes para edificacién. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecdanicos. Requisitos y
métodos de ensayo.

EN 12209:2003/AC:2005

EN 14846:208

Herrajes para edificacién. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y cerraderos electromecanicos. Requisitos y 1
métodos de ensayo.

ENEN 14351-1:2006+A2:2016

Ventanas y puertas. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas 1
exteriores peatonales

EN 13830:2003

Fachadas ligeras. Norma de producto.

EN 16034:2014

Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, 1
caracteristicas de prestacidn. Caracteristicas de resistencia al fuego y/o control de humo.

EN 13241:2003+A2:2016

Puertas y portones industriales, comerciales y de garaje. Norma de producto, caracteristicas de prestacién
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4) Cementos / adiciones al hormigén / Sistemas reparacion estructuras
EN 197-1:2011 1
+
Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
EN 413-1:2011 1
+
Cementos de albafiileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
EN 450-1:2012 1
+
Cenizas volantes para hormigdn. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
EN 13263-1:2005+A1:2009 1
+
Humo de silice para hormigdn. Definiciones, requisitos y control de la conformidad
EN 14216:2015
Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo 1+
calor de hidratacion.
EN 14647:2005
Cemento de aluminato célcico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. 1+
EN 14647:2005/AC:2006
EN 15743:2010+A1:2015 1
+
Cemento supersulfatados. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
EN 15167-1:2006
Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, 1+
especificaciones y criterios de conformidad.
EN 14889-1:2006 1
Fibras para hormigdn. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad.
EN 14889-2:2006 1
Fibras para hormigoén. Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad.
EN 1504-2:2004
Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, 1
control de calidad y evaluacidon de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccién de superficie.
EN 1504-3:2005
Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigdn. Parte 3: Reparacion 1
estructural y no estructural.
EN 1504-4:2004
Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, 1
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales.
EN 1504-6:2006
Productos y sistemas para la proteccidén y reparacién de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, 1
control de calidad y evaluacidn de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero.
EN 15824:2017
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes organicos. 1
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5) Sistemas de contencion de vehiculos
EN 1317-5:2007+A2:2012
Sistemas de contencidn para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluacién de la conformidad para 1
sistemas de contencidn de vehiculos.
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012
6) Seializacion vial y equipos control de trafico
EN 1423:2012
EN 1423:2012/AC:2013
Materiales para sefializacion vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, aridos 1
antideslizantes y mezclas de ambos.
EN 1423:2012/AC:2013
EN 1463-1:2009
1
Materiales para sefializacion vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Caracteristicas iniciales.
EN 12352:2006 1
Equipamiento de regulacién del trafico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.
EN 12368:2006 1
Equipos de control de trafico. Cabezas de semaforo.
EN 12899-1:2007
ENSefiales verticales fijas de circulacion-Parte 1: Sefiales fijas. 1
EN 12899-2:2007
1
Sefiales verticales fijas de circulaciéon-Parte 2: Bolardos trasiluminados.
EN 12899-3:2007
1
Sefiales verticales fijas de circulacidon-Parte 3: Postes delineadores y reflectantes.
EN 12966-1:2005+A1:2009 1
Sefales verticales para carreteras. Sefiales de trafico de mensaje variable. Parte 1: Normas de producto.
7) Estructuras de madera, tableros y suelos de madera
EN 14080:2013
1
Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos.
EN 14342:2013
1
Suelos de madera y parqué. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado.
EN 14374:2004
1
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.
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EN 13986:2004+A1:2015
Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccién. Caracteristicas, evaluacidon de la 1
conformidad y marcado.
EN 14915:2013
1
Frisos y entablados de madera. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado.
EN 15497:2014
Madera maciza estructural con empalmes por unidn dentada. Requisitos de prestacidn y requisitos minimos de 1
fabricacién.

8) Mezclas bituminosas

EN 13108-1:2006
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn bituminoso. 1
EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Hormigdn asfaltico para capas delgadas. 1
EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA 1
EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. 1
EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. 1
EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Mastico bituminoso. 1
EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. 1
EN 13108-7:2006/AC:2008

9) Laminas para impermeabilizacién/Placas bituminosas/Sellantes

EN 13707:2004+A2:2009

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de 1
cubiertas. Definiciones y caracteristicas.
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EN 13956:2012

Laminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas de plastico y elastémeros para impermeabilizacion de 1
cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

EN 13967: 2012

Laminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas anticapilaridad plasticas y de caucho, incluidas las laminas 1
plasticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y
caracteristicas.

EN 13969:2004

Laminas flexibles para impermeabilizaciéon. Laminas anticapilaridad bituminosas incluyendo Idminas
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas.

EN 13969:2004/A1:2006

EN 13859-1:2010

Laminas flexibles para impermeabilizacidn. Definiciones y caracteristicas de las capas base. Parte 1: Capa base 1
para tejados discontinuos.

EN 13859-2:2010

Laminas flexibles para impermeabilizacidn. Definiciones y caracteristicas de las capas base. Parte 2: Capas base 1
para muros.

EN 13970:2004

Laminas flexibles para impermeabilizacion. LAminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones
y caracteristicas.

EN 13970:2005/A1:2007

EN 13984:2013

Laminas flexibles para impermeabilizacion. Ldminas pldsticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones 1
y caracteristicas.

EN 14909:2012

Ladminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Definiciones y 1
caracteristicas

EN 14967:2007

Laminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas.

EN 534:2006+A1:2010

Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo.

EN 15651-1:2012

Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos 1
de fachada.

EN 15651-2:2012

Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 2: Sellantes para 1
acristalamiento.
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EN 15651-3:2012
Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 3: Sellantes para juntas 1
sanitarias.
EN 15651-4:2012
Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 4: Sellantes para zonas 1
peatonales.
EN 15814:2011+A2:2014
1
Recubrimientos gruesos de betin modificado con polimeros para impermeabilizacidén. Definiciones y requisitos.
10) Chimeneas
EN 14471:2013+A1:2015 1

Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores de plastico. Requisitos y métodos de ensayo.

11) Vidrios

EN 572-9:2004

Vidrio para la construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la 1
conformidad/norma de producto.

EN 1036-2:2008

Vidrio para la edificacién. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluacion de la 1
conformidad; norma de producto.

EN 1051-2:2007

Vidrio para la edificacidn. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluacion de la conformidad.

EN 1096-4:2018

Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Norma de producto. 1

EN 1279-5:2018

Vidrio para la edificacidon. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Norma de producto. 1

EN 1748-1-2:2004

Vidrio para la edificacién. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacién de la 1
conformidad/norma de producto.

EN 1748-2-2:2004

Vidrio para la edificacién. Productos basicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacidon de la 1
conformidad/norma de producto.

EN 1863-2:2004

Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacidon de la 1
conformidad/Norma de producto.

EN 12150-2:2004 Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad/norma de producto.
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EN 12337-2:2004

Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la 1

conformidad/norma de producto.

EN 13024-2:2004

Vidrio para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la 1

conformidad/norma de producto.

EN 14178-2:2004

Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacidn de la 1

conformidad/norma de producto.

EN 14179-2:2005

Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacién 1
de la conformidad/norma de producto.

EN 14321-2:2005

Vidrio para la edificacidn. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: 1
Evaluacion de la conformidad.

EN 14449:2005
Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad. 1
EN 14449:2005/AC:2005

EN 15681-2:2017

Vidrio para la edificacién. Productos bdsicos de vidrio de silicato de aluminio. Parte 2: Evaluacion de la 1
conformidad/Norma de producto.

EN 15682-2:2013

Vidrio en la edificacidn. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat 1
soak». Parte 2: Evaluacion de la conformidad/norma de producto.

EN 15683-2:2013

Vidrio en la edificacidn. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Parte 1
2: Evaluacion de la conformidad/norma de producto.

12) Tubos y accesorios metalicos para conducciones de gas y agua, y radiadores

EN 1057:2006+A1:2010

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias 1
y de calefaccién.

EN 14800:2007

Tuberia flexible metdlica corrugada de seguridad para la conexidon de aparatos domésticos que utilizan 1
combustibles gaseosos.

EN 15069:2008

Enchufes de seguridad para tubos flexibles metalicos destinados a la unidn de aparatos de uso doméstico que 1
utilizan combustibles gaseosos.
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EN 331:1998
Llaves de obturador esférico y de macho cdnico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en
edificios. 1
EN 331:1998/A1:2011
EN 442-1:2015
Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. !
13) Apoyos estructurales y dispositivos antisismicos
EN 1337-3:2005 1
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos.
EN 1337-4:2004
Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. 1
EN 1337-4 :2004/AC :2007
EN 1337-5:2005 1
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot»
EN 1337-6:2004 1
Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes.
EN 1337-7:2004
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. 1
EN 1337-8:2007 1
Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de bloqueo.
EN 15129:2009 1
Dispositivos antisismicos.
14) Tanques de acero
EN 12285-2:2005
Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared
doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes 1

del agua.

15) Aislantes térmicos

EN 13162:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral 1
(MW). Especificacion.

EN 13163:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno 1
expandido (EPS). Especificacién.
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EN 13164:2012+A1:2015
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno 1

extruido (XPS). Especificacidn.

EN 13165:2012+A2:2016

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de espuma rigida 1
de poliuretano (PUR). Especificacion.

EN 13166:2012+A2:2016

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de espuma fendlica 1
(PF). Especificacion.

EN 13167:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular 1
(CG). Especificacion.

EN 13168:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidén. Productos manufacturados de lana de madera 1
(WW). Especificacién.

EN 13169:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita 1
expandida (EPB). Especificacion.

EN 13170:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho 1
expandido (ICB). Especificacion.

EN 13171:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de fibra de madera 1
(WF). Especificacion.

EN 14063-1:2004

Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ.

Parte 1: Especificacion de los productos para rellenos aislantes antes de la instalacién. 1
EN 14063-1:2004/AC:2006

EN 14064-1:2010

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos aislantes térmicos formados in situ 1

a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificacion para los productos a granel antes de su instalacién.

EN 14303:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones.

EN 14304:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificaciones.

EN 14305:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones.

EN 14306:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de silicato calcico (CS). Especificaciones.
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EN 14307:2009+A1:2013
Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones.

EN 14308:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificaciones.

EN 14309:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones.

EN 14313:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones.

EN 14314:2009+A1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificaciones.

EN 14315-1:2013

Productos aislantes térmicos para edificacion. Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) pulverizada in 1
situ. Parte 1: Especificacion para sistema pulverizador de espuma rigida antes de instalacion.

EN 14318-1:2013

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos de espuma rigida de poliuretano 1
(PUR) para colada in situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de colada de espuma rigida antes de la
instalacion.

EN 14319-1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos en la edificacion e instalaciones industriales. Productos de espuma
rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 1: Especificaciones para los
sistemas de proyeccion de espuma rigida antes de la instalacion.

EN 14320-1:2013

Productos aislantes térmicos para equipos en la edificacion e instalaciones industriales. Productos de espuma 1
rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in situ. Parte 1: Especificaciones para los
sistemas de proyeccion de colada de espuma rigida antes de la instalacién.

EN 14933:2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para aplicaciones en la ingenieria civil. Productos 1
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacién.

EN 14934:2007

Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para aplicaciones en la ingenieria civil. Productos 1
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién

EN 15732:2012

Materiales ligeros de relleno y productos aislantes térmicos para aplicaciones en ingenieria civil. Productos a 1
base de aridos ligeros de arcilla expandida.

EN 16069:2012+A1:2015

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de espuma de 1
polietileno (PEF). Especificacion.
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EN 15501:2013

Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones industriales. Productos 1
manufacturados de perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV). Especificacion

16) Suelos

EN 13454-1:2004

Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de 1
sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y requisitos.

EN 13813:2002

Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y 1
especificaciones.

EN 14904:2006

Superficies para areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior.

EN 14041:2004
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. 1

EN 14041:2004/AC:2006

EN 15285:2008

Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (interno y externo).

EN 14411:2012

Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacidn, caracteristicas, evaluacién de la conformidad y marcado.

17) Productos de yeso

EN 13815:2006

Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

EN 13950:2014

Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acustico. Definiciones, especificaciones y métodos de 1
ensayo.

EN 14190:2014

Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.

18) Cubiertas, techos y paredes

EN 1013:2012+A1:2014

Placas de plastico transltcidas perfiladas de una sola capa para cubiertas interiores y exteriores, paredes y 1
techos. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 1873:2005

Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plasticos. Especificacién de 1
producto y métodos de ensayo.
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EN 13964:2014

1
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 14509:2013
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metalica. Productos hechos en fabrica. 1
Especificaciones.
EN 14716:2004

1
Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo.
EN 14963:2006
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plastico con o sin zécalo. Clasificacion requisitos y métodos de 1
ensayo.
EN 14964:2006

1
Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacion discontinua. Definiciones y caracteristicas.
EN 494:2012+A1:2015
Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas complementarias. Especificacion de 1
producto y métodos de ensayo.
EN 1469:2015

1
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
EN 438-7:2005
Laminados decorativos de alta presién (HPL). Ldminas basadas en resinas termoestables (normalmente 1
denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de
paredes y techos externos e internos.
EN 15102:2007+A1:2011

1
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y paneles.
EN 13245-2:2008
Plasticos. Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificacion. Parte 2:
Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. 1
EN 13245-2:2008/AC:2009
EN 14783:2013
Chapas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. 1
Especificacion de producto y requisitos.
EN 15286:2013
Piedra aglomerada. Losas y baldosas para acabados de pared (interiores y exteriores). !
EN 16153:2013+A1:2015
Placas traslicidas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y exteriores, paredes y techos. 1
Requisitos y métodos de ensayo.
EN 12326-1:2014
Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: Especificaciones para 1
pizarras y pizarras carbonatadas.
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EN 12467:2012+A2:2018
Placas planas de cemento reforzado con fibras. Especificaciones del producto y métodos de ensayo 1
EN 16240:2013
Placas translucidas planas compactas de policarbonato (PC) para uso interior y exterior en cubiertas, paredes y 1
techos. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 490:2011 1
Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.
EN 492:2012+A2:2018
Plaguetas de cemento reforzado con fibras y sus piezas complementarias. Especificacién de producto y métodos 1
de ensayo.
19) Albaiileria
EN 1344:2013
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. 1
EN 1344:2013/AC:2015
EN 15037-4:2010+A1:2013
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de 1
poliestireno expandido.
EN 15037-5:2013
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras 1
para encofrados simples.
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1) Cales / Pigmentos

EN 459-1:2010
2+
Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

EN 12878:2005

Pigmentos para la coloracién de materiales de construccion basados en cemento y/o cal. Especificaciones y
métodos de ensayo.

EN 12878:2005/AC:2006

2+

2) Fabricas de albaiileria

EN 771-1:2011+A1:2015
2+
Especificaciones de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

EN 771-2:2011+A1:2015
2+
Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

EN 771-3:2011+A1:2015
2+
Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 3: Bloques de hormigdn (aridos densos y ligeros).

EN 771-4:2011+A1:2015

. . - S . 2+
Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigdn celular curado en autoclave.

EN 771-5:2011+A1:2015
2+
Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial.

EN 771-6:2011+A1:2015
2+
Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 6: Piezas de albafileria de piedra natural.

3) Aditivos

EN 934-2:2009+A1:2012

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. —Definiciones, requisitos, 2+
conformidad, marcado y etiquetado.

EN 934-3:2009+A1:2012

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, 2+
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

EN 934-4:2009

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. 2+
Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado.

EN 934-5:2007

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigdn proyectado. Definiciones, 2+
especificaciones y criterios de conformidad.
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4) Morteros y aridos

EN 998-2:2016
2+
Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria.

EN 13282-1:2013

Conglomerantes hidraulicos para carreteras. Parte 1: Conglomerantes hidraulicos para carreteras de 2+
endurecimiento rapido. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.

EN 15368:2008+A1:2010

Conglomerante hidraulico para aplicaciones no estructurales. Definicidn, especificaciones y criterios de 2+

conformidad.

EN 12620:2002+A1:2008
2+
Aridos para hormigén.

EN 13043:2002

Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas.

EN 13043:2002/AC:2004

2+

EN 13055-1:2002
Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado. 2+

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en 2+
capas tratadas y no tratadas.

EN 13139:2002
Aridos para morteros. 2+

EN 13139 :2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas estructurales 2+
de firmes.

EN 13383-1:2002
Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 2+

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2003
Aridos para balasto. 2+

EN 13450/AC:2004

5) Productos prefabricados de hormigén

EN 1168:2005+A3:2011
2+
Productos prefabricados de hormigon. Placas alveolares.

20/29



~a Organismos de Control de Reglamentos de Productos Industriales:
EN_' A C Acreditacion por Grupos de Productos
Entidad Nacional de Acreditacién NT-42 Rev. 21 Noviembre 2022 Series5y 13
Anexo |
SEVCP
PRODUCTO-REFERENCIA NORMA w

EN 12602:2016

2+
Elementos prefabricados de hormigdn celular armado curado en autoclave.
EN 12737:2004+A1:2007

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Rejillas de suelo para ganado.
EN 12794:2005+A1:2007
Productos prefabricados de hormigdn. Pilotes de cimentacidn. 2+
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008
EN 12843:2004

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Mastiles y postes.
EN 13224:2011

2+
Productos prefabricados de hormigdn - Elementos para forjados nervados.
EN 13225:2013 2+
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales.
EN 13693:2004+A1:2009

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos especiales para cubiertas.
EN 13747:2005+A2:20009

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Prelosas para sistemas de forjado.
EN 13978-1:2005
Productos prefabricados de hormigdn. Garajes prefabricados de hormigdn. Parte 1: Requisitos para garajes 2+
reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitacién.
EN 14843:2007

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Escaleras.
EN 14991:2007

2+
Productos prefabricados de hormigén — Elementos de cimentacidn.
EN 15037-1:20008

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas.
EN 15037-2:2009+A1:2011

2+
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de
hormigdn.
EN 15037-3:2009+A1:2011
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla 2+
cocida.
EN 15037-4:2010+A1:2013
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de 2+
poliestireno expandido.
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EN 15037-5:2013
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras 2+
para encofrados simples.
EN 15050:2007+A1:2012
2+
Productos prefabricados de hormigén — Elementos para puentes.
EN 1520:2011
2+
Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros con estructura abierta.
EN 14844:2006+A2:2011 )
+
Productos prefabricados de hormigén. Marcos.
EN 14992:2007 +A1:2012 5
+
Productos prefabricados de hormigén — Elementos para muros.
EN 15258:2008
2+
Productos prefabricados de hormigon. Elementos de muros de contencion.
6) Chimeneas/Tubos radiantes/Generadores aire caliente
EN 416-1:2009
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 2+

Parte 1: Seguridad.

EN 777-1:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 2+
Parte 1: Sistema D, seguridad.

EN 777-2:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiguemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. 2+
Parte 2: Sistema E, seguridad

EN 777-3:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que utilizan combustibles gaseosos para uso no 2+
domeéstico. Parte 3: Sistema F, seguridad.

EN 777-4:2009

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que utilizan combustibles gaseosos para uso no 2+
doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad.

EN 1457-1:2012

Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para su 2+
utilizaciéon en condiciones secas.

EN 1457-2:2012

Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para su 2+
utilizacién en condiciones humedas.
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EN 1806:2006
Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o cerdmicos para chimeneas de pared simple. 2+
Requisitos y métodos de ensayo.
EN 1856-1:2009

2+
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
EN 1856-2:2009
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de uniéon metalicos. 2+
EN 1857:2000

2+
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigdn.
EN 1858:2008+A1:2011

2+
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigdn.
EN 12446:2011

2+
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon.
EN 13063-1:2005+A1:2007
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo 2+
para la resistencia al hollin.
EN 13063-2:2005+A1:2007
Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo 2+
en condiciones humedas.
EN 13063-3:2007
Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerdmicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo 2+
para chimeneas con sistema de tiro de aire.
EN 13069:2006
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de 2+
ensayo.
EN 13084-5:2005
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificacidon del 2+
producto.
EN 13084-5:2005/AC:2006
EN 13084-7:2012
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero de 2+
uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero.
EN 14989-1:2007
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metdlicas y conductos de suministro de aire 2+
independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas tipo C6.
EN 14989-2:2007
Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de 2+
ensayo. Parte 2 : Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales.
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EN 14471:2013+A1:2015
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material 2+
plastico.
EN 621:2009
Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la
calefaccidn de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para 2+
ayuda de la alimentacion de aire comburente y/o la evaluacion de los productos de combustion.
EN 778:2009
Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la n

calefaccion de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para
ayuda de la alimentacion de aire comburente y/o la evaluacion de los productos de combustion.

EN 1020:2009

Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la
calefaccién de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un 2+
ventilador para ayuda de la alimentacién de aire comburente y/o la evaluacién de los productos de combustion.

EN 1319:2009

Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la 2+
calefacciéon de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorifico
inferior o igual a 70 kW.

7) Aceros / Electrodos / Pernos / Aluminio

EN 1090-1:2009+A1:2011

Componentes estructurales de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluacién de la conformidad de los 2+
elementos estructurales.

EN 10025-1:2004

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general. Parte 1: 2+
Condiciones técnicas de suministro.

EN 10088-4:2009

Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la 2+
corrosidn para usos en construccién.

EN 10088-5:2009

Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrén, alambre, perfiles y 2+
productos brillantes de aceros resistentes a la corrosion para usos en construccion.

EN 10210-1:2006

Perfiles huecos para construccidn acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones 2+
técnicas de suministro.

EN 10219-1:2006

Perfiles huecos para construccién soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 2+
Condiciones técnicas de suministro.
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EN 10340:2007
EN 10340:2007/AC:2008 2+

Aceros moldeados para usos estructurales.

EN 10343:2009
2+
Aceros para temple y revenido para su uso en la construccién. Condiciones técnicas de suministro.

EN 13479:2017

Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportacion y fundentes para el soldeo 2+
por fusién de materiales metalicos.

EN 14399-1:2015

Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos 2+
generales.

EN 14545:20008
2+
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.

EN 15048-1:2007
2+
Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales.

EN 15088:2005

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccidon. Condiciones técnicas de 2+
inspeccién y suministro.

8) Barreras geosintéticas/Geotextiles/Laminas Impermeabilizaciéon

EN 13361:2004
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién en la construccién de embalses y presas. 2+

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005
2+
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacion en la construccién de canales.

EN 13491:2005

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién como membranas de impermeabilizacion frente a fluidos
en la construccién de tuneles y estructuras subterraneas.

EN 13491:2005/A1:2007

2+

EN 13492:2004

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacion en la construccién de vertederos para residuos liquidos,
estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.

EN 13492:2004/A1:2006

2+

EN 13493:2005

Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacion en la construcciéon de obras de almacenamiento y 2+
vertederos de residuos sélidos.
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EN 13249:2016
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccién de carreteras y otras zonas de 2+
trafico (excluyendo las vias férreas y las capas de rodadura asfaltica).
EN 13250:2016

2+
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.
EN 13251:2016
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 2+
estructuras de contencion.
EN 13252:2016

2+
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
EN 13253:2016
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosion (proteccion 2+
costera y revestimiento de taludes).
EN 13254:2016

2+
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccion de embalses y presas.
EN 13255:2016

2+
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccién de canales.
EN 13256:2016
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccidon de tuneles y estructuras 2+
subterraneas.
EN 13257:2016

2+
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sélidos.
EN 13265:2016
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos 2+
liquidos.
EN 15381:2008
Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas 2+
asfalticas.
EN 15382:2013 24
Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilizacién en infraestructuras de transporte.
EN 13707:2004+A2:2009
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de 2+
cubiertas. Definiciones y caracteristicas.
EN 13956:2012
Laminas flexibles para impermeabilizacidn. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas. 2+
Definiciones y caracteristicas.
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EN 13967:2012
Laminas flexibles para impermeabilizacidn .Ldminas anticapilaridad plasticas y de caucho, incluidas las laminas 2+
plasticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y
caracteristicas.
EN 13969:2004
Laminas flexibles para impermeabilizacién. Laminas anticapilaridad bituminosas incluyendo |aminas 24
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas.
EN 13969:2004/A1:2006
EN 14695:2010
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Impermeabilizacion de tableros de puente de hormigén y otras 2+
superficies de hormigdn para trafico de vehiculos. Definiciones y caracteristicas.
9) Estructuras de madera
UNE EN 13986:2004+A1:2015
Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccidn. Caracteristicas, evaluacion de la 2+
conformidad y marcado.
EN 14081-1:2005+A1:2011
Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccidn transversal rectangular, clasificada 2+
por su resistencia. Parte 1: Especificaciones generales.
EN 14229:2010
2+
Madera estructural. Postes de madera para lineas aéreas.
EN 14250:2010
Estructuras de Madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan 2+
conectores metalicos de placa dentada.
10) Sistemas de proteccion y reparacion de estructuras/Adhesivos
EN 1504-2:2004
Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, 2+
control de calidad y evaluacidon de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccién de superficie.
EN 1504-3:2005
Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, 2+
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 3: Reparacién estructural y no estructural.
EN 1504-4:2004
Productos y sistemas para la proteccidn y reparacién de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, 2+
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 4: Adhesién estructural.
EN 1504-5:2004
Productos y sistemas para la proteccidn y reparacién de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, 2+
control de calidad y evaluacidn de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccién del hormigdn.
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EN 1504-6:2006
Productos y sistemas para la proteccién y reparacién de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, 2+
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero.
EN 1504-7:2006
Productos y sistemas para proteccidn y reparacién de estructuras de hormigén - Definiciones, requisitos, control 2+
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccion contra la corrosidn de armaduras.
EN 15274:2015

2+
Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 15275:2015
Adhesivos estructurales. Caracterizacion de adhesivos anaerdbicos para las uniones metdlicas coaxiales en 2+
edificacion y estructuras de ingenieria civil.
11) Mezclas bituminosas
EN 12271:2006

2+
Revestimientos superficiales. Requisitos.
EN 12273:2008

2+
Lechadas bituminosas. Especificaciones.
EN 12591:2009

2+
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentacion.
EN 13108-1:2006
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn bituminoso. 2+
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Hormigdn asféltico para capas delgadas. 2+
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3.Mezclas bituminosas tipo SA. 2+
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas cerradas (Mezclas bituminosas tipo HRA). 2+
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. 2+
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Mastico bituminoso. 2+
EN 13108-6:2006/AC:2008
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EN 13108-7:2006
Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. 2+
EN 13108-7:2006/AC:2008
EN 13808:2013
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catidnicas. 2+
EN 13924:2006
EN 13924:2006/AC:2006 2+
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentacion.
EN 14023:2010
2+
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polimeros.
EN 15322:2013
2+

Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados.

SEVCP: Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones

(1)

Sistema 1+. Certificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion sobre la base de:

e una evaluacion de las prestaciones del producto de construccion realizada sobre la base de ensayos

(incluido el muestreo), calculos, valores tabulados o documentacidon descriptiva del producto,
e lainspeccion inicial de la planta de produccion y del control de produccion en fabrica,
¢ lavigilancia, evaluacion y valoracién continuas del control de produccion en fabrica,

e ensayos por sondeo de muestras tomadas por el organismo notificado de certificacion de producto en la

planta de produccion o en las instalaciones de almacenamiento del fabricante.

Sistema 1. Certificacidn de la constancia de las prestaciones del producto de construccion sobre la base de:

e una evaluacion de las prestaciones del producto de construccion realizada sobre la base de ensayos

(incluido el muestreo), calculos, valores tabulados o documentacion descriptiva del producto,
e lainspeccion inicial de la planta de produccién y del control de produccion en fabrica,

¢ lavigilancia, evaluacion y valoracidn continuas del control de produccion en fabrica.
Sistema 2+. Certificacion de la conformidad del control de produccion en fabrica sobre la base de:

e lainspeccion inicial de la planta de producciéon y del control de produccion en fabrica,
¢ lavigilancia, evaluacion y valoracion continuas del control de produccion en fabrica.
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ANEXO II: DIRECTIVA DE MAQUINAS (2006/42/CE): REQUISITOS ESPECIFICOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS

Este anexo ha sido elaborado por ENAC con la colaboracion del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

GRUPO PRODUCTO
GRUPO A: MAQUINA 1. Sierras circulares (de una o varias hojas) para trabajar la madera y materias de caracteristicas
HERRAMIENTA fisicas similares, o para cortar carne y materias de caracteristicas fisicas similares, de los tipos
siguientes:

1.1. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa o bancada fija,
con avance manual de la pieza o con dispositivo de avance amovible.

1.2. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa-caballete o carro
de movimiento alternativo, de desplazamiento manual.

1.3 Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con dispositivo de avance
integrado de las piezas que se han de serrar, de carga y/o descarga manual.

1.4. Sierras con una o varias hojas méviles durante el proceso de corte, con desplazamiento
motorizado de la herramienta, de carga y/o descarga manual.

2. Cepilladoras con avance manual para trabajar la madera.

3. Regruesadoras de una cara con dispositivo de avance integrado, de carga y/o descarga
manual, para trabajar la madera.

4. Sierras de cinta de carga y/o descarga manual para trabajar la madera y materias de
caracteristicas fisicas similares, o para cortar carne y materias de caracteristicas fisicas

similares, de los tipos siguientes:

4.1. Sierras con una o varias hojas fijas durante el proceso de corte, con mesa o bancada para
la pieza, fija o de movimiento alternativo.

4.2. Sierras con una o varias hojas montadas sobre un carro de movimiento alternativo.

5. Maquinas combinadas de los tipos mencionados en los puntos 1 a 4 y en el punto 7, para
trabajar la madera y materias de caracteristicas fisicas similares.

6. Espigadoras de varios ejes con avance manual para trabajar la madera.

7. Tupies de husillo vertical con avance manual para trabajar la madera y materias de
caracteristicas fisicas similares.

8. Sierras portatiles de cadena para trabajar la madera.
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GRUPO PRODUCTO
GRUPO B: PRENSAS 9. Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar metales en frio, de carga y/o descarga manual,

cuyos elementos modviles de trabajo pueden tener un recorrido superior a 6 mm y una
velocidad superior a 30 mm/s.

10. M4dquinas para moldear plasticos por inyeccidon o compresion de carga o descarga manual.

11. M4dquinas para moldear caucho por inyeccidn o compresion de carga o descarga manual.

20. Resguardos méviles motorizados con dispositivo de enclavamiento disefiados para utilizarse
como medida de proteccién en las maquinas consideradas en los puntos 9, 10y 11.

GRUPO C: MAQUINA 12. Maquinas para trabajos subterraneos, de los tipos siguientes:

PARA TRABAJOS

SUBTERRANEQS 12.1. Locomotoras y vagones-freno.
12.2. Sostenimientos hidrdulicos autodesplazables.

GRUPO D: CUBETAS 13. Cubetas de recogida de residuos domésticos de carga manual y con mecanismo de
compresion.

GRUPO E: RESGUARDOS

Y ESTRUCTURAS DE 14. Dispositivos amovibles de transmisién mecanica, incluidos sus resguardos.

PROTECCION
15. Resguardos para dispositivos amovibles de transmisidn mecanica.

22. Estructuras de proteccidn en caso de vuelco (ROPS).

23. Estructuras de proteccién contra la caida de objetos (FOPS).

GRUPO F: MAQUINAS )
DE ELEVACION 16. Plataformas elevadoras para vehiculos.

17.  Aparatos de elevacidn de personas, o de personas y materiales, con peligro de caida vertical
superior a 3 metros.

GRUPO PRODUCTO
GRUPO G: MAQUINAS o . o ) . . )
DE IMPACTO 18.  Maquinas portatiles de fijacidn, de carga explosiva y otras maquinas portatiles de impacto.
PORTATILES

GRUPO H: DISPOSITIVOS i
DE PROTECCION 19. Dispositivos de proteccion disefiados para detectar la presencia de personas.

21. Bloques ldgicos para desempeiiar funciones de seguridad.
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